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Die Europaische Technische Bewertung wird von der Technischen Bewertungsstelle in ihrer
Amtssprache ausgestellt. Ubersetzungen dieser Europdischen Technischen Bewertung in andere
Sprachen miissen dem Original vollstandig entsprechen und mussen als solche gekennzeichnet sein.

Diese Europaische Technische Bewertung darf, auch bei elektronischer Ubermittlung, nur vollstandig und
ungekirzt wiedergegeben werden. Nur mit schriftlicher Zustimmung der ausstellenden Technischen
Bewertungsstelle kann eine teilweise Wiedergabe erfolgen. Jede teilweise Wiedergabe ist als solche zu
kennzeichnen.

Die ausstellende Technische Bewertungsstelle kann diese Européische Technische Bewertung
widerrufen, insbesondere nach Unterrichtung durch die Kommission gemaR Artikel 25 Absatz 3 der
Verordnung (EU) Nr. 305/2011.
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Besonderer Teil
1 Technische Beschreibung des Produkts

1.1 Beschreibung des Bauprodukts

Das Schalungssystem "ARGISOL" ist ein Bausatz fur nicht lasttragende verlorene Schalungen
bestehend aus Schalungselementen und Zubehorteilen, die als Schalung fur unbewehrte und
bewehrte Ortbetonwande verwendet werden kénnen. Die Zubehérteile sind Keile fur horizontal
gekrimmte Wande, Deckenabschlusselemente, Einzelplatten, Héhenausgleichselemente und
Endstucke.

1.2 Schalungselemente
1.2.1 Standard-Schalungselemente mit Stegen aus Stahlblech

Die Schalungselemente bestehen aus einschichtigen Schalungswandungen aus expandiertem
Polystyrol (EPS), die zusammen mit Stegen aus Stahlblech vorgefertigt werden. Die Stege sind
0,5 mm dick und verbinden die Schalungswandungen. Der Abstand zwischen den Stegen in
Langsrichtung der Elemente betragt 125 mm (siehe z. B. Anhang A2). Die zwei Enden der
Stege sind in das EPS (expandiertes Polystyrol) der Schalungswandungen eingebettet.

Die horizontale Flache an der Oberseite der Schalungswandungen ist mit Noppen versehen.
Die horizontale Flache an der Unterseite der Schalungswandungen ist mit entsprechenden
Vertiefungen versehen, um die Noppen aufzunehmen. . Die StoRfugen sind mit Nut und Feder
ausgebildet, damit beim Zusammenfligen eine dichte Passung entsteht.

Die Innenseiten weisen vertikal verlaufende, konisch (schwalbenschwanzférmige) geformte,
maximal 7 mm tiefe Rillen auf. Diese Rillen dienen zur mechanischen Verbindung der
Schalungswandungen mit dem Beton. Sie dienen ebenfalls dem Anschluss der Endplatten.

Auch die AuBenseite der Schalungswandungen besitzt Rillen in vertikaler Richtung. Diese
dienen zur mafgerechten Kirzung der Schalungswandungen und zur Verbesserung der
Haftung mit dem Putz.

Die Lange der Elemente betragt 1000 mm bzw. 1250 mm und die Hoéhe ist 250 mm, siehe
Anhange A2 und A3.

Die Dicke der inneren Schalungswandung' betragt fur alle Elemente 52 mm. Je nach
Schalungselement betragt die Dicke der &uBeren Schalungswandung entweder 55 mm, 65 mm,
155 mm oder 255mm. Auch die durchgehende Dicke des Betonkemns®? hangt vom
Schalungselement ab und betragt 133 mm oder 143 mm.

1.2.2 Sonder-Schalungselemente mit Stegen aus Stahlblech

Sonderelemente wie Eckelemente, Winkelelemente, T-Elemente, Elemente mit Gelenken fir
horizontal gekrimmte Wande und Sturzelemente sind ebenfalls Teil des Bausatzes und werden
auf die gleiche Art wie oben beschrieben hergestellt.

1.2.3 Standard-Schalungselemente mit EPS-Steg

Die Schalungselemente bestehen aus einschichtigen Schalungswandungen aus expandiertem
Polystyrol (EPS), die zusammen mit den ebenfalls aus EPS bestehenden Stegen hergestellt
werden. Die EPS-Stege sind etwa 45 mm dick und 11 cm hoch. Die Querschnittsflache der
Betonriegel oberhalb und unterhalb der EPS-Stege hangt von der minimalen Dicke des
‘Betonkerns ab. Fir eine minimale Dicke des Betonkerns von 133 mm betrégt sie 186 cm? und
fur eine minimale Dicke des Betonkerns von 143 mm betragt sie 200 cm?.

Die Tiefe der Rillen ist bei diesen Dicken der Schalungswandungen enthalten. In den Zeichnungen in Anhang A sind
das die héheren Werte der Dicken der Schalungswandungen.

Die Tiefe der Rillen ist in diesen Dicken fiir die Betonkerne nicht enthalten. In den Zeichnungen in Anhang A sind dies
die niedrigeren Werte firr die Dicke der Betonkerne. Da sie durchgehend sind, sollten sie auch zum Nachweis der
mechanischen Festigkeit und Standsicherheit verwendet werden.
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Der mittige Abstand zwischen den EPS-Stegen in Langsrichtung der Elemente betragt 125 mm
(siehe z. B. Anhang A18).

Die horizontale Flache an der Oberseite der Schalungswandungen ist mit Noppen versehen.
Die horizontale Flache an der Unterseite der Schalungswandungen ist mit entsprechenden
Vertiefungen versehen, um die Noppen aufzunehmen.. Die StoRfugen sind mit Nut und Feder
ausgebildet, damit beim Zusammenfuigen eine dichte Passung entsteht.

Die Innenseiten weisen vertikal verlaufende, konisch (schwalbenschwanzférmige) geformte,
maximal 7 mm tiefe Rillen auf. Diese Rillen dienen zur mechanischen Verbindung der
Schalungswandungen mit dem Beton. Sie dienen ebenfalls dem Anschluss der Endplatten.

Auch die AuRenseite der Schalungswandungen besitzt Rillen in vertikaler Richtung. Diese
dienen zur maRgerechten Kirzung der Schalungswandungen und zur Verbesserung der
Haftung mit dem Putz.

Die Lange der Elemente betragt 1000 mm bzw. 1250 mm und die Hohe ist 250 mm, siehe
Anhénge A18 und A19.

Die Dicke der inneren Schalungswandung' betragt fur alle Elemente 52 mm. Je nach
Schalungselement betragt die Dicke der duferen Schalungswandung entweder 65 mm oder
155 mm. Auch die Dicke des Betonkerns? hangt vom Schalungselement ab und betragt 133 mm
oder 143 mm.
1.24 Sonder-Schalungselemente mit EPS-Steg

Es gibt keine Sonder-Elemente mit EPS-Steg. Die Sonderelemente wie Eckelemente,
Winkelelemente, T-Elemente, Elemente mit Gelenken fir horizontal gekrimmte Wéande und
Sturzelemente nach 1.2.2 kénnen auch mit den Standard-Schalungselementen mit EPS-Steg
entsprechender Abmessungen kombiniert werden.

1.3 Zubehorteile
1.3.1 Allgemeines

Die im folgenden genannten Zubehorteile sind sowohl fur die Kombination mit den
Schalungselementen mit Stegen aus Stahlblech (siehe 1.2.1 und 1.22) und den
Schalungselementen mit EPS-Steg (siehe 1.2.3 und 1.2.4) entsprechender Abmessungen
geeignet.

1.3.2 Keile fiir horizontal gekriimmte Wande

Die Keile sind ebenso hoch wie die Schalungswandungen (250 mm) und werden benétigt, um
die Lucken zu schlieRen, die an den vertikalen Verbindungsstellen an der inneren Seite der
horizontal gekrimmten Wande entstehen.

1.3.3 Deckenabschlusselemente

Sie werden fur die vertikale Schalung der Deckenplatten verwendet und vermeiden
Warmebriicken in Deckenebene bei der vorgesehenen Verwendung. Die horizontale Flache an
der Oberseite der Schalungswandungen ist auf die gleiche Art mit Noppen versehen, wie die
Schalungswandungen der normalen Elemente. Die horizontale Flache an der Unterseite der
Schalungswandungen ist auf die gleiche Art mit entsprechenden Vertiefungen versehen, um die
Noppen aufzunehmen, wie die Schalungswandungen der normalen Elemente.

Die StoRfugen sind mit Nut und Feder ausgebildet, damit beim Zusammenfigen eine dichte
Passung entsteht. Die Dicke betragt 100 mm und die Hohe 200 mm. An der Innenseite der
Elemente sind Taschen angeordnet, die beim Betonieren der Wand ebenfalls mit Beton gefiillt
werden und durch die Bewehrung gefiihrt werden kann (siehe Anhang A8 oben). Nach Erharten
des Betons der Wand sind die Deckenabschlusselemente ausreichend fixiert, um dem
Betonierdruck beim Betonieren der Deckenplatten standzuhalten.

1.34 Einzelplatten, Hohenausgleichsstiicke und Endplatten

Die Ober- und Unterseite all dieser Teile ist auf die gleiche Art ausgebildet wie die
Schalungswandungen der normalen Elemente. Die Struktur der inneren und &uReren
Oberflache ist die gleiche wie die der Schalungswandungen. Die StoRfugen sind mit Nut und
Feder ausgebildet, damit beim Zusammenfiigen eine dichte Passung entsteht.

Z1483.17 8.03.05-2/17



Deutsches
Institut

fir
Bautechnik

Europdische Technische Bewertung
ETA-05/0170 Seite 5 von 38 | 13. September 2019

Einzelplatten und Héhenausgleichsstiicke werden verwendet, um Lucken zu schlieRen, die bei
Verwendung der Schalungselemente (z. B. Dachanschluss) entstehen. Einzelplatten haben die
gleichen Abmessungen wie die Schalungswandungen. Hohenausgleichsstiicke haben eine
Dicke und Héhe von 50 mm und sind 500 mm lang.

Endplatten sind 50 mm dick und 133 mm bzw. 143 mm lang. Sie werden bei Wandéffnungen
zwischen die Schalungswandungen eingesetzt.

2 Spezifizierung des Verwendungszwecks gemdR dem anwendbaren Europdischen
Bewertungsdokument

Der Bausatz ist fur die Erstellung von Innen- und Aufenwénden vorgesehen, die sowohl
ober- als auch unterirdisch jeweils tragend oder nichttragend ausgefiihrt sein koénnen
einschlieRlich solcher Wande, die Brandschutzvorschriften unterliegen.

Wenn diese Art der Konstruktion unterirdisch eingesetzt wird, ist in Abhangigkeit des Anstehens
von nichtdriickendem oder driickendem Grundwasser eine Abdichtung vorzusehen, die den
nationalen Regelungen entspricht. Die Abdichtung ist durch eine stofeste Schutzschicht vor
Schaden infolge mechanischer Einwirkungen zu schitzen.

Von den Leistungen in Abschnitt 3 kann nur ausgegangen werden, wenn der Schalungsbausatz
entsprechend den Angaben und Bedingungen nach Anhang B verwendet wird.

Die Priuf- und Bewertungsmethoden, die dieser Européischen Technischen Bewertung zu
Grunde liegen, fihren zur Annahme einer Nutzungsdauer des Schalungsbausatzes von
mindestens 50 Jahren. Die Angabe der Nutzungsdauer kann nicht als Garantie des Herstellers
verstanden werden, sondern ist lediglich ein Hilfsmittel zur Auswahl des richtigen Produkts in
Bezug auf die angenommene wirtschaftlich angemessene Nutzungsdauer des Bauwerks.

3 Leistung des Produkts und Angabe der Methoden ihrer Bewertung

3.1 Mechanische Festigkeit und Standsicherheit (BWR 1)
3.1.1 Geometrische Ausbildung des tragenden Betonkerns

Schalungselemente "ARGISOL" mit Stegen aus Stahlblech (siehe 1.2.1 und 1.2.2) sind
vorgesehen fur die Errichtung von Wanden vom scheibenartigen Typ gemal ETAG 009,
Abschnitt 2.2.
Schalungselemente "ARGISOL" mit EPS-Steg (siehe 1.2.3 und 1.2.4) sind vorgesehen flr die
Errichtung von Wanden vom Gittertyp gemal ETAG 009, Abschnitt 2.2.

3.1.2 Effizienz der Einbringung des Betons
Eine effiziente Einbringung des Betons ist unter Beachtung der Anweisungen in den
Anhangen B1 und B2 sowie der Montageanleitung des ETA-Inhabers méglich, ohne dass es
zum Versagen der Schalung und zur Bildung von Hohlrdumen oder einer unzureichenden
Betonliberdeckung kommt.
Die Anforderungen gemaR ETAG 009, Abschnitt 6.1.2 werden erfiillt.

3.1.3 Méglichkeit einer Bewehrung
Die Anweisungen in der Montageanleitung des ETA-Inhabers sind dazu geeignet,
Stahlbewehrungen fiir Wande gemaR EN 1992-1-1 bzw. geméaR entsprechenden nationalen
Regelungen einzubauen.

Die Anforderungen gemaft ETAG 009, Abschnitt 6.1.3 werden erflllt.

Z71483.17 8.03.05-2/17
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3.2 Brandschutz (BWR 2)

3.21 Brandverhalten
Klasse E geméaf EN 13501-1.

3.2.2 Feuerwiderstand
Hinweise zur Bestimmung des Feuerwiderstands fur den vorgesehenen Verwendungszweck
sind in Anhang B3 gegeben.

3.3 Hygiene, Gesundheit und Umweltschutz (BWR 3)

3.3.1 Freisetzung geféhrlicher Stoffe

Wesentliches Merkmal Leistung

Gehalt gefahrlicher Stoffe Das Produkt enthalt keine aktiv eingesetzten CMR-Stoffe
(gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008) sowie kein HBCDD.

Freisetzungsszenarien hinsichtlich BWR 3: 1A2

3.3.2 Wasserdampfdurchlédssigkeit
Der tabellierte Bemessungswert des Wasserdampf-Diffusionswiderstandskoeffizienten des
expandierten Polystyrols (EPS) betragt geméaR EN 1ISO 10456 4 = 60.
Die Werte des Wasserdampf-Diffusionswiderstandes von Beton in Abh&ngigkeit von der Dichte
und dem Typ sind in EN ISO 10456 in Tabellenform angegeben.

3.4 Sicherheit und Barrierefreiheit bei der Nutzung (BWR 4)

3.41 Haftfestigkeit zwischen den Schalungswandungen und dem Betonkern

Das expandierte Polystyrol ist mit dem Beton durch die mechanische Verzahnung der
schwalbenschwanzférmigen Rippen verbunden, die vertikal Uber die gesamte Innenseite der
Schalungswandungen verlaufen und in einem horizontalen Abstand von 2,4 cm angeordnet
sind (d. h. 41 Rippen je laufenden Meter). Da die minimale Breite der Rippen 10 mm betragt,
ergibt sich eine effektive Flache der Zugkraftiibertragung von 0,01*1*41 = 0,41 m? Dies macht
tiber 20 % der Gesamtflache der Schalungswandungen aus und ergibt eine Haftfestigkeit von
0,041 N/mm?, was ausreichend ist, die Anforderungen aus ETAG 004, Abschnitt 6.1.4.1.3 zu
erfllen.

Die Anforderungen gemall ETAG 009, Abschnitt 6.4.1.3 werden erflllt.

3.4.2 Widerstand gegen den Frischbetondruck

Um ausreichenden Widerstand gegen den Frischbetondruck zu gewéhrleisten, muss die
Biegezugfestigkeit der  Schalungswandungen mehr als 200kPa (siehe auch
Bezeichnungsschlilssel von EPS in Anhang A1) und der Widerstand gegen Herausziehen der
Stege aus Stahlblech mehr als 850 N betragen.

Die Anforderungen gemal ETAG 009, Abschnitt 6.4.2 werden erfullt.
3.4.3 Sicherheit gegen Verletzungen von Personen bei oberflichigem Kontakt

Die Schalungselemente haben bei Lieferung an die Baustelle keine scharfen oder spitzen
Kanten.

Auf Grund der weichen Oberflachenbeschaffenheit der Schalungswandungen besteht keine
Gefahr von Schirf- oder Schnittwunden fur Menschen.

Die Anforderungen gemaR ETAG 009, Abschnitt 6.4.3 werden erflllt.
3.5 Schallschutz (BWR 5)
3.5.1 Luftschallddmmung

Die Option "Keine Leistung bewertet" aus ETAG 009, Tabelle 3 findet Anwendung.
3.5.2 Schallabsorption

Die Option "Keine Leistung bewertet" aus ETAG 009, Tabelle 3 findet Anwendung.

Z1483.17 8.03.05-2/17
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3.6 Energieeinsparung und Warmeschutz (BWR 6)
3.6.1 Nennwert der Warmeleitfahigkeit und des Warmedurchlasswiderstands
Der nach EN 13163, Abschnitt 4.2.1 ermittelte Nennwert der Warmeleitféhigkeit des

verwendeten expandierten Polystyrols betragt Ap = 0,031 W/(m*K) mit einer Rohdichte p, nach
EN 1602 von héchstens 28 kg/m2

Hinweise zur Bestimmung des Nennwertes des Warmedurchlasswiderstandes fur den
vorgesehenen Verwendungszweck sind in Anhang B4 gegeben.
3.6.2 Waéarmespeicherkapazitat

Die Werte fiir die Warmespeicherkapazitat des Betons und des expandierten Polystyrols sind in
EN ISO 10456 in Tabellenform angegeben.

3.7 Allgemeine Aspekte

3.71 Bestandigkeit gegeniiber schddigenden Einfliissen
Physikalische Einflisse
Wie aus dem Bezeichnungsschlissel des verwendeten EPS-Materials (siehe Anhang A1) zu
ersehen ist, liegt die Anderung der Abmessungen der Schalungswandungen nach einer
Warmeeinwirkung von 70 °C Uber einen Zeitraum von 48 Stunden nicht tber 3 % (DS(70,-)3).
Die Anforderungen geméar ETAG 009, Abschnitt 6.7.1.1 werden erfillt.
Chemische Einflusse
Die Stege aus Stahlblech dienen ausschliellich dem Widerstand gegen den Frischbetondruck.
Nach Ausharten des Betons wird die Haftverbindung zwischen dem Beton und den
Schalungswandungen durch die schwalbenschwanzférmigen Rippen, die vertikal Uber die
gesamte Innenseite der Schalungswandungen verlaufen (siehe 3.4.1), hergestellt.
Aus diesem Grund ist die Anforderung "Korrosionsschutz" gemal ETAG 009, Abschnitt 6.7.1.2
erfullt.
Biologische Einflusse
Die jahrzehntelange Verwendung von EPS als Warmedéammstoff hat erwiesen, dass es
ausreichend gegen Pilzbefall, Bakterien, Algen und Insekten schitzt.
EPS bietet keine Nahrstoffquelle und weist im Allgemeinen keine Hohlrdume auf, in die sich
Ungeziefer einnisten kénnte.
Die Anforderungen gemaR ETAG 009, Abschnitt 6.7.1.3 werden erfullt.

3.7.2 Bestdndigkeit gegen Beschadigung durch normale Nutzung
Einbau von Leitungen
Die Anweisungen in der Montageanleitung des ETA-Inhabers sind geeignet, um auf der
Baustelle horizontal verlaufende Leitungsdurchfiilhrungen einbauen zu kénnen.
Befestigung von Gegensténden

An den Schalungswandungen durfen keine Gegenstdande angebracht werden. Die fir die
mechanische Festigkeit relevanten Teile von Befestigungen mussen sich im Betonkern
befinden.

4 Angewandtes System zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestindigkeit mit
der Angabe der Rechtsgrundlage

Gemaf der Leitlinie fur die europaische technische Zulassung ETAG 009, Juni 2002, verwendet
als Europaisches Bewertungsdokument (EAD) gemaR Artikel 66 Absatz 3 der Verordnung (EU)
Nr. 305/2011, gilt folgende Rechtsgrundlage: [98/279/EG] gedndert durch Rechtsgrundlage
[2001/596/EC].

Folgendes System ist anzuwenden: 2+

Z1483.17 8.03.05-2/17
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5 Fiir die Durchfilhrung des Systems zur Bewertung und Uberpriifung der
Leistungsbestindigkeit erforderliche technische Einzelheiten gem&R anwendbarem
Europdischen Bewertungsdokument

Technische Einzelheiten, die fur die Durchfuhrung des Systems zur Bewertung und
Uberprifung der Leistungsbestandigkeit notwendig sind, sind Bestandteil des Kontrollplans, der
beim Deutschen Institut fiir Bautechnik hinterlegt ist.

Ausgestellt in Berlin am 13. September 2019 vom Deutschen Institut fur Bautechnik

BD Dipl.-Ing. Andreas Kummerow
Abteilungsleiter
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- Standardschalungselemente mit Stegen aus Stahlblech (Anhénge A2 bis AB)
- Eckschalungselemente mit Stegen aus Stahlblech (Anhange A7, A9 bis A13, A14 und A16)
- winkelférmige Schalungselemente mit Stegen aus Stahlblech (Anhénge A8, A13 und A14)

Produktmerkmale der Schalungselemente

Die Standard- und Sonderelemente wie auch die Zubehérteile entsprechen den Angaben und Zeichnungen
in den Anhangen A2 bis A19. Der Bausatz besteht aus den folgenden Schalungselementen, Platten und
Stucken:

- T-Elemente mit Stegen aus Stahlblech (Anhange A10 und A11)
- Sturzelemente (Anhénge A8, A15 und A17)

- Elemente mit Gelenken und Stegen aus Stahlblech sowie Keile fur horizontal gekrimmte

Wande (Anhang A12)

- Deckenabschlusselemente (Anhang A8)
- Einzelplatten, Héhenausgleichsstiicke und Endplatten (Anhange A4, A5, A6, A12 und A15)

- Standard-Schalungselemente mit EPS-Steg (Anhange A18 und A19).

Abmessungen:
Schalungselemente mit Stegen aus Stahlblech

Die Stege aus Stahlblech (siehe z. B. Anhange A2 bis A5) haben eine Mindestdicke von 0,50 mm und eine
Mindesthéhe von 50 mm in der Mitte der Stege.

Die Schalungselemente erlauben das Erstellen von Wanden mit minimalen Kernbetondicken von 133 mm
bzw. 143 mm fur unbewehrte und bewehrte Ortbetonwanden. Tabelle 1 zeigt die méglichen Wanddicken.

Tabelle 1: Wanddicken fur die Schalungselemente mit Stegen aus Stahlblech
Nr. Dicke der inneren Dicke der aul3eren Kernbeton- gesamte geman
Schalungswandung | Schalungswandung dicke Wanddicke ETA-Anhang fur
aus EPS aus EPS (ohne Putz) Standard-
[mm] [mm] [mm] [mm] elemente
1 52 65 133 250 A2, A3
2 52 55 143 250 A4
3 52 155 143 350 A5
4 52 255 143 450 A6
Schalungssystem "ARGISOL"
Anhang A1
Produktmerkmale der Schalungselemente Seife 1 vor 2

Z224282.19
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Schalungselemente mit EPS-Steq

Die Stege aus EPS (siehe Anhdnge A18 und A19) haben eine Mindestdicke von 19 mm und eine
Mindesththe von 110 mm in der Mitte der Stege.

Die Schalungselemente erlauben das Erstellen von Wanden vom Gittertyp mit einer Kernbetondicke von
133 mm bzw. 143 mm fir unbewehrte und bewehrte Ortbetonwénden. Tabelle 2 zeigt die méglichen
Wanddicken.

Tabelle 2. Wanddicken fur die Schalungselemente mit EPS-Steg
Nr. Dicke der inneren Dicke der aulleren Kernbeton- gesamte geman
Schalungswandung | Schalungswandung dicke Wanddicke ETA-Anhang fur
aus EPS aus EPS (ohne Putz) Standard-
[mm] [mm] [mm] [mm] elemente
1 52 65 133 250 A18
3 52 155 143 350 A19
Werkstoffe:

Fur die Schalungswandungen wird expandiertes Polystyrol
EPS EN 13163-T(2)-S(2)-P(5)-DS(70,-)3-BS200-CS(10)150

aus Polystyrolpartikelschaum mit einer Dichte p, von 29 bis 31 kg/m® bzw. einer Warmeleitfahigkeit von

Jp = 0,031 W/(m*K) gemaR EN 13163 verwendet.

Die Stege aus Stahlblech sind verzinkt und weisen eine Mindest-Zugfestigkeit von 360 MPa auf.

Deckenabschlusselemente
Einzelplatten, Endstiicke und Héhenausgleichsstiicke (Anhange A4, A5, A6, A12 und A15) bestehen aus

Keile far

horizontal

gekrimmte Wande

(Anhang A12),

dem gleichen EPS-Material wie die Schalungswandungen.

(Anhang A8),

Schalungssystem "ARGISOL"
Anhang A1
Produktmerkmale der Schalungselemente Seite 2 ?/on 2
224282.19 8.03.05-2/17



Seite 11 der Europaischen Technischen Bewertung Deutsches
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fiir

Bautechnik

Standardelemente 1000 x 250 x 250 Betonkern 133

H584— 147 —22%
- 654— 133 —452%
H——— 250 —#

+* 1000 + +——250——F

Standardelemente mit Endplatten 1000 x 250 x 250 Betonkern 133

62.5

125 —

oo oo o o oo TS oo SO OO oD OO SO

+5&*—147——4'4—54¢

- 654— 133 —k524

*

1000 +

alle Abmessungen in mm

Schalungssystem "ARGISOL"

Anhang A2
Standard Schalungselemente; mit Stegen aus Stahlblech nhang

1000 mm lang mit einer durchgehenden Dicke des Betonkerns von 133 mm und einer
Gesamtwanddicke von 250 mm

72428219 8.03.05-2/17



Seite 12 der Europdischen Technischen Bewertung
ETA-05/0170 vom 13. September 2019

Deutsches
Institut

fiir
Bautechnik

D1bt

Standardelement

1250 x 250 x 250 Betonkern 133

* 1250 *
f TR AT DL T T S0 TEL AT ST IR G0 STHI- 0T W L T AT AT TSI AT AT
| l (L) | | |

3 G-INTERNA AL i ‘

| |

125 —

1250 x 250 x 250 Betonkern 133

e
°**

1 dl
S 88
] 1] 2
: : |
¥ *
#+ 1250 + A—— 250 —#
alle Abmessungen in mm
Schalungssystem "ARGISOL"
Anhang A3
Standard Schalungselemente S; mit Stegen aus Stahlblech ng
1250 mm lang mit einer durchgehenden Dicke des Betonkerns von 133 mm und einer
Gesamtwanddicke von 250 mm
22428219 8.03.05-2/17
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i DIBt

Bautechnik

Standardelemente 1000 x 250 x 250 Betonkern 143

fz—'s"—usﬁ*
.=°r S § |
3 ey % l
+ 1000 o+ H——— 250 —k
Standardelemente mit Endplatten 1000 x 250 x 250 Betonkern 143
62.5
125 —
, 1]
+ 1000 A H——— 250 ——F

Einzelplatten 1000 x 52 x 250

*¥52)

b3

1000 A+ H——250 —#

4554

1000 * H——250 —F

3

alle Abmessungen in mm

Schalungssystem "ARGISOL"

A
Standard Schalungselemente, Einzelplatten; mit Stegen aus Stahlblech nhang A4

1000 mm lang mit einer durchgehenden Dicke des Betonkerns von 143 mm und einer
Wanddicke von 250 mm

Z224282.19 8.03.05-2/17
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Anhang A5

H——250 —F

1000
Einzelplatten; mit Stegen aus Stahlblech

1000 mm lang mit einer durchgehenden Dicke des Betonkerns von 143 mm und einer

Schalungssystem "ARGISOL"
Wanddicke von 350 mm

Standard Schalungselement,

alle Abmessungen in mm

724282.19
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Anhang A6

H——— 250 —

1000

1000 mm lang mit einer durchgehenden Dicke des Betonkerns von 143 mm und einer

Standard Schalungselemente; mit Stegen aus Stahlblech
Wanddicke von 450 mm

Schalungssystem "ARGISOL"

alle Abmessungen in mm

72428219
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i DIBt

Bautechnik

Eckelemente rechts/links 600 x 350 x 250 Betonkern 133

B x

T}

’T’

™

™

Y o
0

% 2

o

o

-

+ *

250

5
>

250 #*
600 #*

*

+— 350
e
O]

gekrimmte Eckelemente rechts/links 600 x 350 x 250 Betonkern 133

S e
Yol
%_ e tnse S
[42]
[32]
< o
n
| I 2
o
=)
+ ~ =
# 350 # 250 —# + 250 *
# 600 #
alle Abmessungen in mm
Schalungssystem "ARGISOL"
Anhang A7

Eck- und Eckrundelemente; mit Stegen aus Stahlblech
600 mm lang mit einer durchgehenden Dicke des Betonkerns von 133 mm und einer
Wanddicke von 250 mm

72428219 8.03.05-2/17
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Bautechnik

Deckenabschlusselement 750 x 100 x 200

+ 750 4 H—200—F
¥ &
=]
%
u— 180 —l
175 20
+ 750 *

Sturzelement 750 x 250 x 250 Betonkern 133

+ 250

—

“x

#+52¢— 133 —#65 &
250

750

#—— 190 —#604

*
>~

Winkelelement 45° rechts/links 677 x 354 x 250 Betonkern 133

Deckenabschlusselement, Sturzelement, Winkelelement; mit Stegen aus Stahlblech mit
einer durchgehenden Dicke des Betonkerns von 133 mm und einer Wanddicke von
250 mm

+ 677 #
# 500 *— 177 —
e \ *
@ 2
_T_ 2o cooo _oooo _ooo 6‘0
) \\*
o
96 2y
N — — ™
3 N
e 7
_aL_ o) A
" 296 %
* 677 # + 250 +
alle Abmessungen in mm
Schalungssystem "ARGISOL"
Anhang A8

Z724282.19
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Bautechnik

Eckelemente rechts/links 600 x 350 x 250 Betonkern 143

350

etoteXetotetototetotet

+-100 #524— 143 —554

250 #*

350 H52¢— 143 —#554

*

*
(o]
o
o
*

+— 677 #+

+ 500 A— 177 —F

+- 104 52— 143 —H554

alle Abmessungen in mm

Schalungssystem "ARGISOL"

. Anhang A9
Eckelemente und Winkelelemente; mit Stegen aus Stahlblech

mit einer durchgehenden Dicke des Betonkerns von 143 mm und einer Wanddicke von
250 mm

724282.19 8.03.05-2/17



Seite 19 der Europdischen Technischen Bewertung Deutsches
ETA-05/0170 vom 13. September 2019 Institut

4 DIBt

Bautechnik

T-Element 500 x 625 x 250 Betonkern 133

+ 500 *
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o
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i 9
h o
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{
0 1 0
& i h
) h
1 1]
! h
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+— 125 —524¢— 133 —£654¢— 125 —¢
* 250 " # 250 *
T-Element 1000 x 375 x 250 Betonkern 133
S 1000 #+
o
Q
2
| — b . - 5
e od 100
g d
o™
x h
4 ] b g

H—— 375 ——— 524133 —# 654 ——— 375 ————F
H+——250 —F

alle Abmessungen in mm

Schalungssystem "ARGISOL"

T-Elemente; mit Stegen aus Stahlblech mit einer durchgehenden Dicke des Betonkerns
von 133 mm und einer Wanddicke von 250 mm

Anhang A10

724282.19

8.03.05-2/17
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Bautechnik

T-Element 500 x 625 x 250 Betonkern 143

#* 500 *

625

33983

x.x.;.x.x.;o

i

e

H#——— 375 —————— 52— 143 —¢554

#— 125 —¥52— 143 —554— 125 —F 250 .

.

T-Element 1000 x 375 x 250 Betonkern 143

* 1000

*x

#— 125 52— 143 —#554
j
375

¥

375 #524¢— 143 —H55f—— 375 —— F—— 250 —¢

alle Abmessungen in mm

Schalungssystem "ARGISOL"

Anhang A11
T-Elemente; mit Stegen aus Stahlblech Ahang

mit einer durchgehenden Dicke des Betonkerns von 143 mm und einer Wanddicke von
250 mm

Z724282.19 8.03.05-2/17
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DIbt

Rundungselement mit Scharnier und Keil

+——250 —+ +584
1 =
| O =l
g J ¥ g
| 1
H AT
o+ 315 ——# +——— 250 —* s 250 ——}

Einzelplatte innen 1000 x 52 x 250

£

4524

Einzelplatte auRen 1000 x 65 x 250

-+ 654

e

&

133

147
IR

_n_r*_n_n_n_l

&

#=50 - £ 250

Hohenausgleichselement 500 x 50 x 50

R S A e
LaLeToXoTexeTeTetotoeToTutaratet ool el

4 50—

+ 500 rf

alle Abmessungen in mm

—

+- 1000 + A——250 ——F

=

1000 * A———250 —¢

Endstiick fur Betonkern 140 x 50 x 250 Betonkern 133

Schalungssystem "ARGISOL"

Elemente mit Gelenken und Keile fur horizontal gekrummte Wande, Zubehoérteile; mit AlENgUY1Z
Stegen aus Stahlblech (Einzelplatten, Endplatten, Hohenausgleichsstiicke) mit einer
durchgehenden Dicke des Betonkerns von 133 mm und einer Wanddicke von 250 mm

8.03.05-2/17
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Eckelemente rechts/links 700 x 450 x 250 Betonkern 143

450

#4100 +4524¢— 143 —¢— 155 —F

350 * 350 *
*

x

+ 250

_\‘_ _\r

o+ 747 *
le
4

540 + 207 #

#-104 4524¢— 143 —— 155 —#

7
)
E 396 — M
* 747 . * 250 *

alle Abmessungen in mm

Schalungssystem "ARGISOL"
Eckelemente und Winkelelemente; mit Stegen aus Stahlblech Anhang A13
mit einer durchgehenden Dicke des Betonkerns von 143 mm und einer Wanddicke von
350 mm
8.03.05-2/17
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Inneneckelemente rechts/links 700 x 450 x 250 Betonkern 143

APt DA Dy N PPt Pty o OOk
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I000000000000000 0-0
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alle Abmessungen in mm

Schalungssystem "ARGISOL"

Anh A14
Inneneckelemente und Innenwinkelelemente; mit Stegen aus Stahlblech RS
mit einer durchgehenden Dicke des Betonkerns von 143 mm und einer Wanddicke von
350 mm
224282.19 8.03.05-2/17
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Standardelement %2 Hohe 1000 x 350 x 125 Betonkern 143

Schalungssystem "ARGISOL"

72428219

. Anh
Standardelement mit ¥z Héhe, Sturzelement, Héhenausgleichsstick; mit Stegen aus gL
Stahlblech mit einer durchgehenden Dicke des Betonkerns von 143 mm und einer
Wanddicke von 350 mm
8.03.05-2/17
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Eckelemente rechts/links 800 x 550 x 250 Betonkern 143
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Inneneckelemente rechts/links 800 x 550 x 250 Betonkern 143
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alle Abmessungen in mm
Schalungssystem "ARGISOL"
Anhang A16

Eck- und Inneneckelemente; mit Stegen aus Stahlblech mit einer durchgehenden Dicke
des Betonkerns von 143 mm und einer Wanddicke von 450 mm

72428219 8.03.05-2/17
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Sturzelement 750 x 450 x 250 Betonkern 143
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Schalungssystem "ARGISOL"

Anh
Sturzelement mit Stegen aus Stahlblech mit einer durchgehenden Dicke des Betonkerns niang A17

von 143 mm und einer Wanddicke von 450 mm

Z724282.19 8.03.05-2/17
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Standardelement mit EPS-Steg Betonkern 13,3
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Standardelement und Endelement mit EPS-Steg mit einer Dicke des Betonkerns von
133 mm und einer Wanddicke von 250 mm
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Schalungssystem "ARGISOL"
Anhang A18

724282.19
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Standardelement mit EPS-Steg Betonkern 14,3
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alle Abmessungen in cm
Schalungssystem "ARGISOL"

Standardelement und Endelement mit EPS Steg mit einer Dicke des Betonkerns von Anbang 19

143 mm und einer Wanddicke von 350 mm

Z724282.19 8.03.05-2/17



Seite 29 der Européischen Technischen Bewertung Deutsches
ETA-05/0170 vom 13. September 2019 Institut
fir

Bautechnik

Einbau

1 Allgemeines

Der Hersteller hat sicherzustellen, dass die mit der Planung und Durchfiihrung betrauten Personen die in
den Abschnitten 1 und 3 als auch die Anhange A1, B1 und B2 formulierten Anforderungen zur Kenntnis
genommen haben. Die Montageanleitung wird beim DIBt verwahrt und muss auf jeder Baustelle zur
Verfiigung stehen. Sind in den Anweisungen des Herstellers Regelungen enthalten, die von den hier
angegebenen abweichen, gelten die Regelungen der ETA.

Nach der Montage der Schalungselemente wird der Baustellenbeton bzw. der Transportbeton verfulit und
verdichtet.

Mit den Schalungselementen mit Stegen aus Stahlblech entstehen dann scheibenartige Betonwéande’
und mit den Schalungselementen mit Stegen aus EPS gitterartige Betonwénde aus unbewehrtem oder
bewehrtem Beton gemafl EN 1992-1-1 bzw. entsprechenden nationalen Regelungen.

Fur die Tragwerksbemessung ist die Dicke des Betonkerns mit 133 mm bzw. 143 mm und das
Flachengewicht ohne Putzschichten mit 3,40 kN/m? bzw. 3,83 kN/m? anzunehmen (angenommene
Wichte des Betons 25 kN/m? und der EPS-Schalungswandungen 0,3 kN/m?).

Fur den vorgesehenen Verwendungszweck bilden die EPS-Schalungswandungen den Hauptteil der
Warmedammung der Wande.

2 Montage der Schalungselemente
Die Schalungselemente werden vor Ort schichtweise und ohne Klebemittel zusammengesteckt. Um
stabile geschosshohe Schalungen zu erhalten, werden die StoRfugen einer Schicht um mindestens ein
Viertel einer Elementlange gegentiber den Stoffugen der nachsten und der vorhergehenden Schicht
versetzt angeordnet (siehe Anhange B4 und B5).

Zunachst werden zwei Schichten des gesamten Grundrisses gemaR der Montageanleitung des
ETA-Inhabers zusammengesteckt.

Danach wird die Ausrichtung zum Untergrund vorgenommen (Fundament, Bodenplatte,
Deckenelemente). Eventuell auftretende Hohlrdume zwischen den Schalungswandungen und dem
unebenen Untergrund sind vor der Betonverfullung mit PU-Schaum zu versiegeln.

Im Anschluss sind die Wande entsprechend der Montageanleitung des ETA-Inhabers auf Geschosshohe
zusammenzusetzen, auszurichten und an den Montagestutzen zu befestigen (siehe Anhang B7).

Die Montagestiitzen sind in einem Abstand von 1,20 m bis maximal 1,50 m aufzustellen, Uber die
gesamte Wandhohe mit den Schalungselementen zu verbinden und am Boden so zu befestigen, dass
eine Bewegung senkrecht zum Schalungselement nicht méglich ist (siehe Anhang B7).

Die sich aus der statischen Berechnung ergebende erforderliche Bewehrung ist ebenfalls entsprechend
der Angaben in der Montageanweisung des ETA-Inhabers einzubauen. Rechtwinklige Wandecken sind
gemaR Anhang B5 und Wandverbindungen geméaf Anhang B6 herzustellen.
3 Betonverfiillung

Fur die Herstellung von Normalbeton gilt EN 206. Beton im unteren Bereich der Ausbreitmalklasse F3
oder kleiner ist durch Rutteln zu verdichten, wahrend Beton im oberen Bereich der Ausbreitmalklasse F3
und dartber auch durch Stochern verdichtet werden darf. Das GroRtkorn des Zuschlags muss
mindestens 8 mm betragen und darf 16 mm nicht Uberschreiten. Der Beton muss eine schnelle bis
mittlere Festigkeitsentwicklung gemaR EN 206, Tabelle 16 aufweisen.

Das Einfullen des Betons darf ausschlieRlich von Personen durchgefuhrt werden, die in die Arbeiten und
den fachgerechten Umgang mit dem Schalungssystem eingewiesen wurden.

1 siehe ETAG 009, Abschnitt 2.2

Schalungssystem "ARGISOL"

. Anhang B2
Einbau Seite 1 von 3
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Das Betonieren hat in Schichten von 1 m Héhe mit einer maximalen vertikalen Betoniergeschwindigkeit
von 3 m/h zu erfolgen. Fir Schalungselemente mit EPS Steg und horizontal gekrimmte Wande aus
Schalungselementen entsprechend Anhang A12 darf die vertikale Betoniergeschwindigkeit 1 m/h nicht
Uberschreiten.

Fur den Fall, dass nationale Regelungen fehlen, sind die folgenden Anweisungen zu beachten:
Horizontale Arbeitsfugen sind vorzugsweise in Deckenebene vorzusehen. Wenn Arbeitsfugen innerhalb

der Geschosshohe nicht zu vermeiden sind, muss eine vertikale Anschlussbewehrung vorgesehen
werden. Diese Anschlussbewehrung muss die folgenden Anforderungen erfiillen:

- Zwei aufeinander folgende Bewehrungsstdbe der Anschlussbewehrung dirfen nicht in derselben
Ebene parallel zur Wandoberflache liegen.

- Der Abstand zwischen zwei Bewehrungsstében der Anschlussbewehrung in Wandl&ngsrichtung muss
mindestens 10 cm betragen und darf nicht gréer als 50 cm sein.

- Die Gesamtquerschnittsflache der Anschlussbewehrung darf nicht kleiner als 1/2000 der
Querschnittsflache des Betonkerns betragen.

- Die Verankerungsldnge der Bewehrungsstabe der Anschlussbewehrung muss auf beiden Seiten der
Arbeitsfugen mindestens 20 cm betragen.

Vor dem weiteren Betonieren sind Zementschlamme und anhaftende und lose Betonriickstande zu

entfernen und die Arbeitsfugen ausreichend vorzunassen. Beim Betonieren ist darauf zu achten, dass die

Oberflache des alteren Betons noch leicht feucht ist, damit sich der neu eingebrachte Beton gut mit dem

alteren Beton verbindet.

Sind keine Arbeitsfugen vorgesehen, so darf das Betonieren in Schichten nur so lange unterbrochen

werden, solange die zuletzt eingebrachte Schicht noch nicht vollsténdig ausgehartet ist und somit noch

ein guter und gleichmaRiger Verbund zwischen den beiden Betonschichten méglich ist. Wenn Innenruttler

zum Einsatz kommen, ist darauf zu achten, dass die Ruttelflasche noch bis in die untere, bereits

verdichtete Betonschicht eindringen kann.

Der Beton darf nur bis zu einer Héhe von 2 m frei fallen, ab dieser Hohe ist er mittels Schuttronren oder

Betonierschlauchen mit einem maximalen Durchmesser von 100 mm einzubringen, die bis unmittelbar

zur Einbringstelle heranzufiihren sind.

Schiittkegel sind zu vermeiden, indem geringe Absténde zwischen den Fullstellen gewéhit werden.

Die Planung der Bewehrung muss ausreichend Platz fur Schuttrohre und Betonierschlauche

bertcksichtigen.

Nach dem Betonieren durfen die Wande nicht mehr als 5 mm pro laufenden Meter Wandhoéhe von der

Lotlinie abweichen.

Die Decke darf erst auf die mit Schalungssteinen gefertigten Wande aufgelegt oder betoniert werden,

wenn der Betonkern eine ausreichende Festigkeit erreicht hat.

4  Leitungen und Durchfiihrungen in der Wand

Horizontal verlaufende Durchfilhrungen sind entsprechend der Montageanleitung des ETA-Inhabers

auszufuhren und bei der Bemessung der Wand zu beriicksichtigen.

Horizontal im Inneren des Wandkerns verlaufende Leitungen sind zu vermeiden. Wenn sie dennoch

erforderlich werden, sind sie bei der Bemessung der Wand zu beriicksichtigen.

Ebenso sind vertikal durch den Betonkern verlaufende Leitungen zu bericksichtigen, wenn ihr
Durchmesser 1/6 der Dicke des Betonkerns tberschreitet und der Abstand der Leitungen kleiner als 2 m
ist.
5 Nacharbeiten und Deckschichten

Wande des Typs "ARGISOL" sind mit Deckschichten zu schiitzen. Deckschichten sind nicht Bestandteil
des Schalungsbausatzes und werden deshalb in dieser ETA nicht betrachtet. Fir Auienflachen werden
Putzbekleidungssysteme empfohlen, die die in ETAG 004 formulierten Anforderungen erfillen. Die
Putzarbeiten sind entsprechend den geltenden nationalen Regelungen auszuflhren.

Schalungssystem "ARGISOL"

; Anhang B1
Einbau Seite 2von 3

724282.19 8.03.05-2/17



Seite 31 der Europdischen Technischen Bewertung Deutsches
ETA-05/0170 vom 13. September 2019 Institut
fiir

Bautechnik

6 Befestigung von Gegenstdnden

An den Schalungswandungen diirfen keine Gegenstande befestigt werden. Die Teile der Befestigung, die
fir den mechanischen Widerstand von Bedeutung sind, missen im Betonkern liegen. Der Einfluss von
Befestigungen auf die Verringerung des Warmedurchlasswiderstandes ist entsprechend EN 1SO 6946 zu

berticksichtigen.

Schalungssystem "ARGISOL"
- Anhang B1
Einbau Seite 3 von 3
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Normen und .
Leitlinien Fassung Titel
EN 206 2013+A1:2016 Beton - Festlegung, Eigenschaften, Herstellung und Konformitat
EN 1992-1-1 2004+AC:2010  Eurocode 2: Bemessung und Konstruktion von Stahlbeton- und
Spannbetontragwerken -
Teil 1-1: Allgemeine Bemessungsregeln und Regeln fur den
Hochbau
EN 1992-1-2 2004+AC:2008 Eurocode 2: Bemessung und Konstruktion von Stahlbeton- und
Spannbetontragwerken -
Teil 1-2: Allgemeine Regeln — Tragwerksbemessung flr den
Brandfall
EN 13163  2012+A2:2016 Warmedammstoffe filr Gebaude - WerkmaRig hergestellte Produkte
aus expandiertem Polystyrol (EPS) - Spezifikation
EN 13501-1 2018 Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem
Brandverhalten - Teil 1: Klassifizierung mit den Ergebnissen aus den
Prifungen zum Brandverhalten von Bauprodukten
EN 14474 2004 Betonfertigteile Holzspanbeton
Anforderungen und Prifverfahren;
ENISO 6946 2017 Bauteile - Warmedurchlasswiderstand und
Warmedurchgangskoeffizient - Berechnungsverfahren
ENISO 10211 2007 Warmebriicken im Hochbau — Warmestréme und
Oberflachentemperaturen — Detaillierte Berechnungen
ETAG 004 2013-06 Leitlinie fur die européische technische Zulassung fur "AuBenseitige
Warmedamm-Verbundsysteme mit Putzschicht"
ETAG 009 2002-06 Leitlinie fur die europaische technische Zulassung fur "Nicht

lasttragende verlorene Schalungsbausatze/-systeme bestehend aus
Schalungs-/Mantelsteinen oder -elementen aus Warmedammstoffen
und - mitunter - aus Beton

Schalungssystem "ARGISOL"

Liste der Normen und Richtlinien Anhang B2
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Hinweise zur Bestimmung des Feuerwiderstandes fiir den vorgesehen Verwendungszweck

Der Feuerwiderstand von mit Schalungselementen "ARGISOL" unter Verwendung von Stegen aus Stahlblech
(sieche Abschnitt 1.2.1 bzw. 1.2.2 im "Besonderen Teil" und Anhang A2 bis A16) errichteten tragenden Wanden,
darf unter folgenden Voraussetzungen nach EN 1992-1-2, Tabelle 5.4, Spalten "Brandbeansprucht auf einer
Seite" in Verbindung mit am Ort der Verwendung geltenden nationalen Anh&ngen bestimmt werden:

- Die Bemessung der Wand erfolgte nach EN 1992-1-1 nur unter Bericksichtigung der Tragwirkung des
Betons oder Stahlbetons.

- Der Kernbeton entspricht mindestens der Betonfestigkeitsklasse C16/20.
- Als Wanddicke nach EN 1992-1-2, Tabelle 5.4 wird die Kernbetondicke verwendet.

- Alle Voraussetzungen nach EN 1992-1-2, Abschnitt 5.1 und 5.2 in Verbindung mit dem jeweils am Ort der
Verwendung geltenden nationalen Anhang werden erflllt.

Fur Wande, die mit den Schalungselementen "ARGISOL" unter Verwendung von EPS-Stegen (siehe
Abschnitt 1.2.3 bzw. 1.2.4 im "Besonderen Teil' und Anhange A18 und A19) errichtet werden, kann der
Feuerwiderstand hinsichtlich der Standsicherheit (Tragfahigkeitskriterium R) fur die tragende Betonkonstruktion
nach EN 1992-1-2 in Verbindung mit dem am Ort der Verwendung geltenden nationalen Anhang erfolgen, wenn
der Nachweis der Standsicherheit unter normalen Temperaturen auf Grundlage von EN 1992-1-1in Verbingung
mit dem am Ort der Verwendung geltenden nationalen Anhang vollumfanglich méglich ist. Als Wanddicke ist
dabei die Kernbetondicke anzusetzen. Der Raumabschluss El solcher Wande ist in diesem Fall ohne
zusatzliche Untersuchungen nicht nachweisbar.

Die Voraussetzungen fur diese Klassifizierung sind:

- Bei der Bemessung des Gebaudes miissen die Folgewirkungen des Feuers berlicksichtigt werden.
Insbesondere Zwangungen durch Temperaturdehnungen sollten nicht zu groR sein und zweckdienliche
Gebéaudefugen vorgesehen werden. Es sind die am Ort der Nutzung geltenden Regeln mafigebend.
Konstruktive Anforderungen an das Bauwerk unter den am Ort der Nutzung geltenden, Ublichen
Bedingungen kénnen gréRere Abmessungen erforderlich machen. Die Betondeckung der Bewehrung ist
gemaR den am Ort der Nutzung geltenden Vorschriften zu beachten.

- Esist Normalbeton gemaR Definition in EN 206 zu verwenden. Soweit die européische Norm EN 206 nicht
in Kraft ist, ist ein gleichwertiger Beton gemaR nationalen, am Ort der Nutzung geltenden Vorschriften
zulassig. Die Festigkeitsklasse des Betons muss zwischen C16/20 und C50/60 gemafs EN 206 liegen.

- Die Schalungselemente mussen auf beiden Seiten entweder verputzt oder zumindest die Fugen auf beiden

Seiten mit Mortel verfugt sein. Der Mortel fur das Verputzen oder Verfugen muss auf anorganischen
Zuschlagstoffen, Gips, Zement oder Kalk oder geeigneten Kombinationen dieser drei Bindemittel basieren.

Hinweis: Die Klassifikation hinsichtlich des Feuerwiderstands der Wande, die mit dem Schalungssystem
"ARGISOL" hergestellt werden, ist nur fur Wande ohne Offnungen (z. B. Fenster oder Turen) guiltig.

Schalungssystem "ARGISOL"
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Hinweise zur Bestimmung des Nennwertes des Warmedurchlasswiderstandes von
Betonwinden, hergestelit mit Schalungselementen "ARGISOL" mit Stegen aus Stahlblech
(siehe Anlagen A2 bis A15)

In Tabelle 1 sind Nennwerte der Warmedurchlasswidersténde der ausbetonierten Wénde fiir einen Kernbeton
ohne Bewehrung mit einer Rohdichte p = 2200 kg/m?® angegeben. Die entsprechende Warmeleitfahigkeit nach
EN ISO 10456, Tabelle 3 fur diesen Beton betrdgt Aconcretetaveter = 1,65 W/(m K). Der Putz blieb bei diesen
Berechnungen unberiicksichtigt. Die Reduzierung des Warmedurchlasswiderstandes durch die Stege aus
Stahlblech wurde berticksichtigt.

Tabelle 1:  Nennwerte des Warmedurchlasswiderstandes Rpeiement VON Betonwanden (mit Kernbeton ohne
Bewehrung der Rohdichte peoncretesabeier = 2200 kg/m® und einer Warmeleitfahigkeit nach
EN ISO 10456, Tabelle 3 vOn eoncrete tabetier = 1,65 W/(m K), ohne Putz und ohne Beriicksichtigung
der Warmelbergangswiderstande innen und aulen), hergestellt mit Schalungselementen
"ARGISOL" mit Stegen aus Stahlblech, bestimmt mit einem genauen Rechenverfahren nach
EN 1SO 10211:2007, Abschnitt A.2 unter Berticksichtigung der Stege aus Stahlblech.

Schalungs- Dicke der |Durchgehe| Dicke der | gesamte | Warmedurchlasswiderstand
element gemar ETA inneren nde aulderen Wand- Rp element tabelle 1 ONNE Putz
Anhang fur Standard- Schalungs- | Kernbeton- | Schalungs- dicke und Warmeubergangs-

elemente wandung dicke d wandung (ohne widerstande innen und
Putz) aulen (Nennwert)
[mm] [mm] [mm] [mm] [(m?-K)/W]
A2, A3 52 133 65 250 3,15
A4 52 143 55 250 2,82
A5 52 143 155 350 6,15
AB 52 143 255 450 9,00

Schalungssystem "ARGISOL"

. . ; Anh B4
Hinweise zur Bestimmung des Warmedurchlasswiderstandes Serizcea1n?/on 2
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Hinweise zur Bestimmung des Nennwertes des Warmedurchlasswiderstandes von
Betonwinden, hergestellt mit Schalungselementen "ARGISOL" mit EPS-Steg
(siehe Anhdnge A18 und A19)

In Tabelle 2 sind Nennwerte der Warmedurchlasswiderstande der ausbetonierten Wande fur einen Kernbeton
ohne Bewehrung mit einer Rohdichte p = 2200 kg/m*® angegeben. Die entsprechende Warmeleitfahigkeit nach
EN ISO 10456, Tabelle 3 fir diesen Beton betragt Aconcretetaveiez = 1,65 W/(m K). Der Putz blieb bei diesen
Berechnungen unberiicksichtigt. Die Erhéhung des Warmedurchlasswiderstandes durch die EPS-Stege bleibt

nach Tabelle 2 unberiicksichtigt?.

Tabelle 2:  Nennwert des Warmedurchlasswiderstandes Rpeement VON Betonwanden (mit Kernbeton ohne
Bewehrung der Rohdichte peoncretetabelez = 2200 kg/m* und einer Warmeleitfahigkeit nach
EN ISO 10456, Tabelle 3 von Aconcrete tabetiez = 1,65 W/(m K), ohne Putz und ohne Beriicksichtigung
der Wsarmeilibergangswiderstande innen und auRen), hergestellt mit Schalungselementen
"ARGISOL" mit EPS-Stegen ohne Berticksichtigung der Wirkung der EPS-Stege
Schalungs- Mittlere Mittlere Mittlere gesamte | Warmedurchlasswiderstand
element geman ETA Dicke der |Kernbeton-| Dicke der Wand- Rp element tabelle 1 0NNE Putz
Anhang fur Standard- inneren dicke di auleren dicke und Warmelbergangs-
elemente Schalungs- Schalungs- widerstande innen und
wandung wandung auBen (Nennwert)
[mm] [mm] [mm] [mm] [(m?2-K)/W]
A18 48,5 140 61,5 250 3,63
A19 48,5 150 151,5 350 6,54

Fur andere Rohdichten des Kernbetons als peoncrete tavelle = 2200 kg/m® nach Tabelle 1 und 2 kann der geénderte
Nennwert des Warmdurchlasswiderstandes mit dem von der Rohdichte peoncrete @bhangigen Nennwert der
Warmeleitfahigkeit Aconerete Nach EN ISO 10456, Tabelle 3 wie folgt bestimmt werden:

RD.element = RD,element, tabelle = dk /iconcrete, tabelle + dk /}Lconcrete

Sind die Nennwerte der Warmeleitfahigkeit des Innenputzes Arender, insiee UNd des AuRRenputzes Aender, outside
bekannt, kann der Warmedurchlasswiderstand der fertigen Wand unter Beriicksichtigung der Putze wie folgt
bestimmt werden:

RD,eIement = RD,elemenl + drender, inside /lrender, inside + drender. outside / lrender, outside + Rsi + Rse

Der Planer muss, wo es relevant ist, fiir die Bestimmung des Warmedurchlasswiderstandes der Wand die
Zubehérteile aus Metall als Warmebriicken berticksichtigen.

2 Da diese Werte nicht wie in Tabelle 1 durch numerische Berechnungen (finite Differenzen) nach EN ISO 10211 ermittelt wurden, sondern
mit homogenen Schichten nach EN I1SO 6946, wurde die durchschnittliche Dicke der EPS-Schalungswénde und des Betonkerns
verwendet.

Schalungssystem "ARGISOL"
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